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Tabique SATErrabrick
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8: 8 SATErrabrick (260 x 395 x 115 mm)
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= - Distribucion interior de viviendas
Uso recomendado: - Escaleras y pasillos protegidos
- Vestibulos de independencia
Pieza Dimensiones Peso Ud. Uds / m? Uds / palé Peso palé m?/ palé
(mm) (Kg) (Kg)
SATErrabrick |260 x 395 x 115 12,6 9,74 72 907,2 7,39

R, indice global de reduccion acustica, ponderado A, de un elemento constructivo

U Transmitancia térmica

(W El guarnecido y enlucido de yeso puede ser sustituido por Placas de yeso laminado o natural directamente adheridas a la hoja ceramica mediante capa continua de pasta de agarre aplicada con llana dentada.
@ En el célculo se ha tenido en cuenta una resistencia térmica superficial de 0,26 m-K/W.

Informe actstico Preliminar Silensis |51 (= 161 15
Paredes de Ladrillo

Posibilidad de sustituir guarnecido por placa de yeso laminado
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