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La lana mineral se debe colocar entre las dos hojas de la pared de ladrillo después de finalizar por
completo el levantamiento de la primera hoja y retacarla por ambas caras.

La lana mineral se colocará rellenando completamente toda la superficie de la primera hoja de la
separadora, garantizándose la perfecta unión entre paneles y evitándose en todo momento que quede algún
hueco de aire.

Figura 42. Colocación correcta/incorrecta de la lana mineral.

En el caso de que la colocación de la lana mineral no se realice como se ha recomendado anteriormente,
fijándola a la primera hoja de la pared mediante pelladas o con fijaciones mecánicas, sino que se realice apoyando
el material directamente sobre las hojas, la segunda fábrica se debe levantar paulatinamente, de tal forma que se
pueda ir introduciendo al mismo tiempo la lana mineral rellenando completamente los huecos, cuidando que cada
panel quede apoyado sobre el inferior, rellenando todo el espacio entre las dos paredes de fábrica de ladrillo (sin
dejar nigún tipo de cámara), y garantizando la perfecta unión de todos los encuentros entre paneles. Este tipo de
colocación es menos recomendable que las anteriores por existir un mayor riesgo de que no se ejecute adecuada-
mente.

Se recomienda no doblar el material en las esquinas, ya que se podrían generar huecos de aire en la
cavidad. Las esquinas deben resolverse acometiendo en la zona del encuentro las planchas de la lana mineral de
las dos fábricas que la forman, garantizándose en todo momento que las juntas queden perfectamente unidas.

Figura 43. Colocación correcta/incorrecta de la lana mineral en las esquinas.

Cuando sea necesario cortar el material para ajustarlo a las dimensiones de la pared, se cortará
utilizando un cutter o cuchillo previamente a su instalación.

Ejecución incorrecta: la lana mineral no rellena toda la
superficie de la primera hoja de la separadora.

Ejecución correcta: la lana mineral rellena toda la su-
perficie de la primera hoja de la separadora.

MAL

BIEN

Ejecución incorrecta: doblando el material en las es-
quinas.

Ejecución correcta: acometiendo dos planchas material
en la esquina, garantizando la ausencia de huecos de
aire.
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Figura 44. Corte de la lana mineral.

Durante su instalación, se deberá proteger el material de posibles contaminaciones de mortero o
cemento, así como de las inclemencias climatológicas que podrían deteriorarlo o generar contactos rígidos. En
este sentido, en la medida de lo posible, se recomienda no dejar descubierta la lana mineral ya fijada a la
primera hoja de la pared, una vez finalizada la jornada de trabajo.
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8. FORMACIÓN DE LOS HUECOS

El espesor del precerco será igual al espesor de la fábrica revestida.

La colocación del precerco se realiza sujetando los largueros mediante sargentos a dos miras aplomadas
y alineadas.

Figura 45. Sujeción del precerco de una puerta a una mira mediante sargentos.

Los precercos se colocan sobresaliendo el espesor correspondiente a los revestimientos de las fábricas a
cada lado de la línea de replanteo de la misma.

Las miras del precerco no están colaborando en la definición de la línea del tabique, puesto que
sobresalen con respecto a la línea de replanteo del mismo. Para que la pieza que acomete al precerco esté
alineada, es necesario colocar una regla a aproximadamente 10 cm del precerco. A partir de dicha regla se
dispondrán las restantes reglas a una distancia comprendida entre 60-80 cm.

Los cercos o precercos se sujetan a las miras, evitándose el apoyo de las puntas de los largueros en el
forjado inferior.
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Figura 46. Punta del larguero sin conexión con el forjado inferior.

Para garantizar una adecuada unión del precerco a la fábrica, se recomienda colocar 4 anclajes por
larguero en las puertas y 2 anclajes por larguero en las ventanas.

El anclaje superior debe situarse a 10-15 cm de la esquina superior del larguero.

En el caso de las puertas, el anclaje inferior debe disponerse a una distancia máxima de 10 cm del suelo,
que se puede aumentar hasta los 20 cm si el larguero tiene puntas clavadas.

El resto de anclajes se colocarán más o menos equidistantes entre sí y centrados en las hiladas.

Figura 47. Colocación de las reglas en los paños con huecos.
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Para evitar que en las piezas del vértice superior del dintel se produzcan fisuras, se recomienda colocar
bandas elásticas tanto en el dintel, como en el tramo superior de los largueros hasta el primer anclaje o
clavera, con el fin de absorber los posibles movimientos diferenciales entre el precerco y la fábrica.

Figura 48. Colocación de banda elástica en el larguero y el dintel de un precerco de madera.

El recibido de la fábrica al precerco se ejecuta a la vez que se va levantando la fábrica, siguiendo los
siguientes pasos:

1. Se determina el lugar exacto del anclaje o clavera con respecto al ladrillo.
2. Se realiza un pequeño rebaje en la pieza ajustado al tamaño del anclaje o clavera del precerco.
3. Se deposita la suficiente pasta de montaje en la testa del ladrillo en la que se ha realizado el rebaje.
4. Se coloca la pieza contra el precerco, comprobando que la pasta de montaje rellene perfectamente la

zona de unión.
5. Una vez finalizado el levantamiento de la fábrica, se rejuntan con pasta de remate los rebajes de las

piezas en los que se insertan los anclajes hasta enrasar con el plano vertical de la fábrica.

Figura 49. Recibido de las piezas de una fábrica al precerco de una puerta.

Para evitar problemas de fisuración en la unión de la carpintería con la fábrica, en ningún caso podrá
existir una junta vertical en la prolongación de la unión entre el larguero y la fábrica.

Asimismo, deberá verificarse que la pieza del vértice superior del dintel, tanto si se trata de una pieza
entera como si se trata de una pieza cortada “a pistola”, se coloque de forma que:

— El apoyo de la pieza sobre el larguero no sea inferior a 15 cm.
— El apoyo de la pieza sobre la hilada inferior de la fábrica no sea inferior a ½ de la longitud de la pieza

(soga).

Por otro lado, la pieza cortada dispuesta en la zona central del dintel del hueco deberá tener una
longitud superior a 25 cm.
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Figura 50. Ejecución correcta e incorrecta del encuentro de una fábrica con el dintel empleando piezas enteras.

Figura 51. Ejecución correcta e incorrecta del encuentro de una fábrica con el dintel empleando piezas con corte “a pistola”.

Solo en determinados casos en los que la pieza apoyada sobre el dintel sea de altura igual o inferior a 15
cm, podrá existir una junta vertical en la prolongación de la unión entre el larguero y la fábrica.
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Figura 52. Encuentro de una fábrica de panel prefabricado de cerámica y yeso con el dintel cuando la pieza apoyada sobre el dintel
sea de altura inferior a 15 cm.

Cuando se prevea la colocación de llaves de paso encima de las puertas, para facilitar la ejecución de la
roza sin romper todo el espesor de la fábrica, se recomienda que la pieza dispuesta en la zona central del
dintel sea una pieza sin cortar en altura.

Figura 53. Ejemplo de ejecución del encuentro de una fábrica con el precerco de una puerta encima de la cual se van a colocar
 instalaciones. Colocación de una pieza sin cortar en altura en la zona central del dintel.

Cuando una fábrica con una puerta deba recibirse a una fábrica perpendicular a la misma, existiendo
poca distancia entre el precerco de la puerta y la fábrica perpendicular, el modo de ejecución del encuentro
variará en función del valor de dicha distancia:

Distancia del precerco a la fábrica perpendicular menor de 5 cm

1. Se levanta la primera fábrica.

2. Se determina el lugar exacto del anclaje con respecto al ladrillo.

3. Se realiza un pequeño rebaje en las piezas de la primera fábrica en las zonas donde se vayan a
insertar las claveras del precerco.

4. Se colocan las reglas aplomadas y alineadas para el levantamiento de la segunda fábrica.

5. Se coloca el precerco sujetándolo mediante sargentos a dos reglas aplomadas, insertando las claveras
del precerco en los rebajes de las piezas.

6. Se levanta el resto de la segunda fábrica y se recibe el precerco a la fábrica con pasta de montaje.
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Figura 54. Recibido de la carpintería a una fábrica perpendicular situada a una distancia menor de 5 cm, empleando pasta de montaje.

Figura 55. Recibido de dos carpinterías a una fábrica perpendicular.

Distancia del precerco a la fábrica perpendicular comprendida entre 5-20 cm

1. Se colocan las reglas aplomadas y alineadas necesarias para el levantamiento de la primera fábrica.
Además de las reglas necesarias para el montaje de la fábrica, se coloca una regla alineada y
aplomada en el lugar donde vaya a acometer la fábrica perpendicular con la puerta. Dicha regla
servirá para definir la vertical en la que es necesario dejar las aberturas en la primera fábrica para el
trabado de las piezas de la segunda fábrica.

2. Se levanta la primera fábrica, dejando las aberturas necesarias en la 2ª y 4ª hilada para la traba del
segundo tabique.

3. Se colocan las reglas aplomadas y alineadas necesarias para el levantamiento de la segunda fábrica,
dejando la regla situada en la zona de las aberturas de la primera fábrica.

4. Se coloca el precerco sujetándolo mediante sargentos a dos reglas aplomadas.

<5cm

<5
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5. Se elimina el macho de las piezas de las aberturas dejadas en el primer tabique.

6. A través de las aberturas dejadas en el primer tabique, por el otro lado del tabique se introducen las
piezas de la segunda fábrica, cortadas a una longitud igual a la suma del espesor del primer tabique
más la longitud del tramo corto. Antes de introducir la pieza es necesario haber realizado un rebaje
en la pieza en la zona donde se insertan las claveras del precerco.

7. Para rellenar el tramo corto de la segunda fábrica en la zona de la 1ª y 3ª hilada, se colocan piezas
cortadas a la longitud necesaria.

8. Se levanta el resto de la segunda fábrica.

9. Cuando se realice el rejuntado de la fábrica, se reciben los rebajes realizados en las piezas en los que
se insertan las claveras del precerco.

Figura 56. Recibido de la carpintería a una fábrica perpendicular situada a una distancia comprendida entre 5-20 cm, dejando las
aberturas correspondientes en la fábrica perpendicular para introducir las piezas del tramo corto comprendido entre la fábrica y el

precerco.

5-20cm
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L1+L2

L1
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Distancia del precerco a la fábrica perpendicular comprendida entre 20-45 cm

1. Se levanta la primera fábrica.

2. Se realizan las aberturas necesarias en la 2ª y 4ª hilada para la traba de la segunda fábrica.

3. Se colocan las reglas aplomadas y alineadas para el montaje de la segunda fábrica. Además de las
reglas necesarias para el montaje de la fábrica, se coloca una regla alineada y aplomada en el lugar
donde va a acometer la fábrica perpendicular con la puerta.

4. Se coloca el precerco sujetándolo mediante sargentos a dos reglas.

5. Se levanta el tramo corto de la segunda fábrica comprendido entre el precerco y la primera fábrica,
empleando para ello piezas cortadas a la longitud necesaria. Las piezas de la 2ª y 4ª hilada se
introducen en las aberturas realizadas en la primera fábrica.

6. Se levanta el resto de la segunda fábrica.

7. Cuando se realice el rejuntado de la fábrica, se reciben los rebajes realizados en las piezas en los que
se insertan las claveras del precerco.

Figura 57. Recibido de la carpintería a una fábrica perpendicular situada a una distancia entre 20-45 cm, realizando tras el levanta-
miento de la fábrica perpendicular, las aberturas necesarias para introducir las piezas cortadas del tramo corto comprendido entre la

primera fábrica y el precerco.

Distancia del precerco a la fábrica perpendicular mayor de 45 cm

El proceso es semejante al caso anterior, pero manteniendo la ley de traba en el tramo corto de la
segunda fábrica comprendido entre el precerco y la primera fábrica.

1. Se levanta la primera fábrica.

2. Se realizan las aberturas necesarias en la 2ª y 4ª hilada para la traba de la segunda fábrica.

3. Se colocan las reglas aplomadas y alineadas para el montaje de la segunda fábrica. Además de las
reglas necesarias para el montaje de la fábrica, se coloca una regla alineada y aplomada en el lugar
donde va a acometer la fábrica perpendicular con la puerta.

4. Se coloca el precerco sujetándolo mediante sargentos a dos reglas.

5. Se levanta el tramo corto de la segunda fábrica comprendido entre el precerco y la primera fábrica,
empleando para ello piezas cortadas a la longitud necesaria, manteniendo la traba entre hiladas. Las
piezas de la 2ª y 4ª hilada se introducen en las aberturas realizadas en la primera fábrica.

20-45cm
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6. Se levanta el resto de la segunda fábrica.

7. Cuando se realice el rejuntado de la fábrica, se reciben los rebajes realizados en las piezas en los que
se insertan las claveras del precerco.

Figura 58. Recibido de la carpintería a una fábrica perpendicular situada a una distancia mayor de 45 cm, realizando tras el
levantamiento de la fábrica perpendicular, las aberturas necesarias para introducir las piezas cortadas del tramo corto comprendido

entre la fábrica y el precerco, manteniendo la ley de traba.

El recibido de los precercos a las fábricas se realizará con pasta de remate. En el caso de puertas
cortafuegos u otras puertas pesadas, el recibido de los precercos a las fábricas se realizará con una estopada
compuesta de esparto o fibra de sisal y yeso.

Cuando la fábrica con el precerco acometa a un pilar sin cajeado, será necesaria la colocación de
anclajes en dicho pilar para el recibido de la fábrica. El recibido del precerco al pilar se realizará empleando
pasta de remate o piezas cortadas a la longitud necesaria en función de la distancia del precerco al pilar.

Figura 59. Recibido de una fábrica con una puerta que acomete a un pilar.

>45cm
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Una vez recibidos los precercos a las fábricas, se recibirán las puntas de la parte inferior de los largueros.
En el caso de las fábricas con bandas elásticas en la base, el recibido de las puntas se realizará contra la banda
elástica, evitando que se produzca una unión rígida del larguero con el forjado inferior.

Figura 60. Recibido de las puntas de los largueros al forjado inferior.

La hilada de los dinteles de las ventanas se ejecutará de distinto modo en función de la separación entre
el dintel y el forjado superior:

Separación entre el dintel y el forjado superior menor o igual a 10 cm

1. Las piezas cortadas “a pistola” de la esquina superior del dintel se colocarán con pasta de montaje
sobre el larguero. Estas piezas se retacarán contra el forjado superior con pasta de remate.

2. Las piezas cortadas longitudinalmente que conforman el dintel se colocarán pegadas al forjado
superior, empleando para ello pasta de montaje. Estas piezas se retacarán contra el larguero con
pasta de remate.

Figura 61. Ejecución del dintel de las ventanas cuando la separación entre el dintel y el forjado superior es menor o igual a 10 cm.

Separación entre el dintel y el forjado superior mayor a 10 cm

Tanto las piezas cortadas “a pistola”, como las piezas cortadas longitudinalmente que conforman el
dintel, se colocarán con pasta de montaje apoyadas sobre el dintel. En ambos casos, se retacarán contra el
forjado superior con pasta de remate.

Figura 62. Ejecución del dintel de las ventanas cuando la separación entre el dintel y el forjado superior es mayor a 10 cm.

>10
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9. REMATE DE LA FÁBRICA

Para finalizar la ejecución de las fábricas es necesario:
— Recibir la fábrica al forjado superior.
— Realizar el rejuntado y cepillado de la fábrica.

9.1. Recibido de la fábrica al forjado superior

RECUERDA:
De acuerdo con lo explicado en el capítulo 2. Nuevo diseño de la tabiquería cerámica para el

cumplimiento del Código Técnico de la Edificación del Manual de ejecución de fábricas de ladrillo
para revestir, las fábricas de ladrillo hueco gran formato podrán llevar o no bandas elásticas en la
cima:

— Los tabiques y hojas interiores de fachada y medianerías de ladrillo hueco gran formato
normalmente no llevarán bandas elásticas en la cima.

Figura 63. Tabiques y hojas interiores de fachada y medianería sin bandas elásticas en la cima y con banda elástica en la base.
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— Las hojas de ladrillo hueco gran formato de las separadoras Silensis Tipo 2A, 2B y 1B
con trasdosados cerámicos a ambos lados, llevarán bandas elásticas en el perímetro y,
por tanto, en la cima.

Figura 64. Paredes separadoras Silensis con bandas elásticas en el perímetro de las hojas ligeras.

Silensis Tipo 2B.Silensis Tipo 2A.

Silensis Tipo 1B.
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El recibido de las fábricas de panel prefabricado de cerámica y yeso se realizará aplicando los
mismos criterios que para las fábricas de ladrillo hueco gran formato.

Figura 65. Encuentro de un tabique de panel prefabricado de cerámica y yeso con el forjado superior.

Figura 66. Encuentro de una separadora Silensis Tipo 2A de panel prefabricado de cerámica y yeso con el forjado superior.

La última hilada de la fábrica no debe ajustarse al forjado superior, sino que debe dejarse una holgura de
2 a 5 cm entre la fábrica y el forjado superior, que se rematará con o sin bandas elásticas en la cima
dependiendo del tipo de fábrica de que se trate. Debido a las irregularidades del forjado superior, esta holgura
podrá ser mayor puntualmente.

Figura 67. Holgura entre la fábrica y el forjado superior de 2 a 5 cm.

En función de si la fábrica de ladrillo hueco gran formato lleva o no bandas elásticas en la cima, el
remate del encuentro de la fábrica con el forjado superior se realizará de un modo u otro.

2-5cm
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El retacado de las fábricas, interponiendo o no banda elástica, permite absorber pequeñas deformaciones
de los forjados, evitando que la fábrica entre en carga.

9.1.1. Recibido de las fábricas sin bandas elásticas en la cima al forjado superior

Este tipo de encuentro se dará generalmente en los tabiques interiores y hojas interiores de fachada y
medianería de ladrillo hueco gran formato.

El retacado de la fábrica se realizará contra el forjado superior.

El material que se empleará para realizar el retacado será pasta de remate de pegamento base escayola
en una proporción pegamento:yeso de 20:80.

En el caso de los tabiques interiores, es necesario realizar el recibido de la fábrica por ambas caras.

Figura 68. Retacado de un tabique interior sin bandas elásticas en la cima.

En el caso de las hojas interiores de fachada o medianería, en las que el recibido de la fábrica sólo se
puede realizar por una cara, nos aseguraremos de que el retacado rellene al menos el 80% del espesor del ta-
bique.

1. Retacado del tabique por una cara.

2. Retacado del tabique por la otra cara.
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9.1.2. Recibido de las fábricas con bandas elásticas en la cima al forjado superior

Este tipo de encuentro se dará generalmente en las hojas de ladrillo hueco gran formato de las
separadoras Silensis Tipo 2A, 2B y 1B.

En este caso, el retacado de la fábrica se realizará contra la banda elástica.

Para ello, previamente se pegará la banda elástica al forjado superior mediante la pasta de montaje, de
tal modo que la banda elástica sobresalga 3 cm hacia el exterior de la cámara y 1 cm hacia el interior de la
cámara.

El material que se empleará para realizar el retacado será pasta de remate de pegamento base escayola
en una proporción pegamento:yeso de 20:80.

El recibido de la primera hoja de la separadora se realizará por ambas caras. En aquellas hojas de la
separadora en las que el recibido de la fábrica sólo se pueda realizar por una cara, nos aseguraremos de que
el retacado rellene al menos el 80% del espesor del tabique.

Una vez realizado el retacado, se eliminarán los posibles restos de pasta de remate que cubran la banda
elástica hasta dejarla visible.

Figura 69. Proceso del retacado de una pared separadora Silensis Tipo 2A.

1. Retacado de la primera hoja de la separadora Silensis Tipo 2A por una cara.

2. Retacado de la primera hoja de la separadora Silensis Tipo 2A por la otra cara.
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Figura 69 bis. Proceso del retacado de una pared separadora Silensis Tipo 2A.

Figura 70. Proceso del retacado de una pared separadora Silensis Tipo 2B.

3. Retacado de la segunda hoja de la separadora Silensis Tipo 2A por un lado rellenando al menos el 80% del espesor del tabique.

1. Retacado de la primera hoja de la separadora Silensis Tipo 2B por una cara.

2. Retacado de la primera hoja de la separadora Silensis Tipo 2B por la otra cara.
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Figura 70 bis. Proceso del retacado de una pared separadora Silensis Tipo 2B.

En el encuentro de las paredes separadoras con el forjado superior, cuando el forjado sea de bovedillas y
se coloque un falso techo (como suele ocurrir en cuartos de baño y cocinas), para evitar transmisiones de
ruido a través de posibles roturas en las bovedillas, se recomienda aplicar un material continuo en el forjado
superior con función sellante.

Como material sellante se podrá emplear un material de revestimiento, como enfoscado de cemento,
enlucido de yeso, etc.

El material sellante podrá aplicarse antes o después del montaje de la separadora, siempre y cuando se
garantice que no se produzca una conexión rígida de la separadora con el forjado superior a través del mismo.

El material sellante se aplicará en una franja en toda la longitud de la separadora y en un ancho que,
según la posición relativa forjado y separadora, será:

— Cuando las viguetas discurran en paralelo a la separadora, desde una vigueta a otra.

Figura 71. Aplicación de un material sellante en el forjado superior con viguetas paralelas a la separadora.

3. Retacado de la segunda hoja de la separadora Silensis Tipo 2B por un lado rellenando al menos el 80% del espesor del tabique.

de vigueta a vigueta

de vigueta a vigueta

Aplicación del material sellante antes del
montaje de la separadora.

Aplicación del material sellante después del
montaje de la separadora.
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— Cuando las viguetas discurran en perpendicular a la separadora, un ancho de 60-80 cm.

Figura 72. Aplicación de un material sellante en el forjado superior con viguetas perpendiculares a la separadora.

9.2. Rejuntado y cepillado de la fábrica

Una vez ejecutada la fábrica, se procederá al rejuntado de:
— Las juntas verticales abiertas resultantes de la colocación de la última pieza de cada hilada.
— Los cajeados realizados en las trabas de los encuentros entre fábricas.
— Los rebajes realizados en las piezas de las fábricas para los anclajes de las carpinterías.

Figura 73. Zonas a rejuntar una vez ejecutada la fábrica.

Para realizar el rejuntado, se empleará pasta de remate de pegamento base escayola en una proporción
pegamento:yeso de 20:80.

Para garantizar el correcto rejuntado, se presionará con la paleta para que la pasta de remate penetre
suficientemente en los alvéolos de las piezas.

60-8
0cm

60-8
0cm

60-8
0cm

60-8
0cm

Aplicación del material sellante antes del montaje de la
separadora.

Aplicación del material sellante después del montaje de
la separadora.

4

ABRIL 2012



4. Puesta en obra de las fábricas de ladrillo hueco gran formato

53

En las zonas húmedas en las que se vaya a alicatar aplicando previamente una capa de regularización de
mortero de cemento, con el fin de evitar problemas de adherencia entre la pasta de remate y el mortero de
cemento, se recomienda que el rejuntado se realice con mortero de cemento.

Al cabo de un tiempo del levantamiento de la fábrica, cuando haya fraguado la pasta de montaje, se
cepillará la fábrica con la rasqueta eliminando el material suelto sobrante de pasta de montaje que
dificultaría la posterior aplicación y adherencia de los revestimientos.

Figura 74. Cepillado de la fábrica.

Se evitará realizar el rejuntado en el resto de juntas de la fábrica. En el resto de juntas se deberá
haber aplicado suficiente pasta de montaje durante el levantamiento de la fábrica, garantizándose la
correcta unión entre piezas.
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10. EJECUCIÓN DE LOS ENCUENTROS

10.1. Encuentro de las fábricas de ladrillo hueco gran formato con otras fábricas

RECUERDA:
De acuerdo con lo explicado en el capítulo 2. Nuevo diseño de la tabiquería cerámica para el

cumplimiento del Código Técnico de la Edificación del Manual de ejecución de ladrillos para revestir,
la unión de las fábricas de ladrillo hueco gran formato con otras fábricas puede tener que realizarse
“rígidamente” (mediante traba o a testa) o “elásticamente” (mediante interposición de bandas
elásticas), en función del tipo de fábricas que se unan, es decir, dependiendo de si la unión es entre
dos tabiques interiores, entre un tabique interior y una pared separadora, etc.

Figura 75. Unión entre dos tabiques interiores de ladrillo hueco gran formato “rígidamente”, mediante traba.
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Figura 76. Unión de un tabique interior de ladrillo hueco gran formato a una separadora Silensis Tipo 2A de ladrillo hueco gran
formato “rígidamente”, mediante traba.

Figura 77. Unión de un tabique interior de ladrillo hueco gran formato a una separadora Silensis Tipo 1A “elásticamente”, me-
diante interposición de banda elástica.

Por otro lado, en función de si las fábricas que se unen son de piezas de igual o distinto
formato, la unión se realizará de distinto modo, pudiendo darse los siguientes casos:

Tipos de fábricas que se unen Tipo de unión

Unión “rígida”:
— Unión mediante traba.

Unión “rígida”:
— Unión a testa.

Unión “rígida”:
— Unión a testa.
Unión “elástica”:
— Colocación de banda elástica.

Fábrica de ladrillo hueco gran
formato o de panel prefabricado
de cerámica y yeso

Fábrica del mismo tipo de pieza
(ladrillo hueco gran formato o panel
prefabricado de cerámica y yeso)

Fábrica de ladrillo hueco de pequeño
formato

Fábrica de ladrillo perforado, ladrillo
macizo o bloque cerámico
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10.1.1. Unión rígida

La unión “rígida” entre una fábrica de ladrillo hueco gran formato y otra fábrica puede realizarse
mediante traba o a testa.

Unión mediante traba

La unión mediante traba sólo se realizará entre fábricas de piezas de igual formato, es decir, si la fábrica
de ladrillo hueco gran formato se une a otra fábrica de ladrillo hueco gran formato.

En este caso, la unión se realiza mediante el enjarje en hiladas alternas de las piezas de las dos fábricas
a unir. En alturas normales de planta, se realizarán enjarjes en la 2ª y 4ª hilada.

Figura 78. Unión mediante traba de dos fábricas de ladrillo hueco gran formato.

El enjarje debe realizarse entre al menos 3/4 partes del espesor de las piezas a unir.

Una vez finalizado el levantamiento de las fábricas a unir, se rejuntarán los cajeados y las trabas con
pasta de remate.

Existen distintos tipos de uniones mediante traba. Las uniones más frecuentes que se pueden producir
son la unión en “esquina”, en “cruz”, o en “T”.

Encuentro en esquina

El encuentro en esquina se realiza intercalando las piezas de ambas fábricas en las sucesivas hiladas.

Para realizar el encuentro en esquina se seguirán los siguientes pasos:
1. Levantamiento de la primera fábrica disponiendo las piezas de la zona del encuentro en adarajas

(entrantes) y endejas (salientes).
2. Levantamiento de la segunda fábrica trabándola a la primera fábrica.

Para poder realizar la traba, es necesario romper los machos de las piezas en la zona de unión.

Figura 79. Unión mediante traba en esquina.
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Encuentro en “cruz”

La traba de las fábricas perpendiculares a la primera fábrica se realiza en la misma hilada.

Para realizar el encuentro en “cruz” se seguirán los siguientes pasos:
1. Levantamiento de la primera fábrica, dejando en la zona del encuentro, en hiladas alternas, las

aberturas necesarias para posteriormente encajar las piezas de las fábricas perpendiculares.
2. Levantamiento de las dos fábricas perpendiculares, trabándolas a la primera fábrica.

Para poder realizar la traba, es necesario romper los machos de las piezas en la zona de unión.

Figura 80. Unión mediante traba en cruz.

Encuentro en “T”

En función de si la unión en “T” se produce a una fábrica ya ejecutada o a una fábrica que se va a
ejecutar, dicho encuentro se puede realizar de dos modos:

Unión en “T” de una fábrica a otra fábrica mediante la apertura de cajeados.

Para realizar el encuentro en “T”, se seguirán los siguientes pasos:
1. Levantamiento de la primera fábrica.
2. Apertura en la zona del encuentro, mediante la rotura del 1er y 2º tabiquillo de las piezas de la primera

fábrica, de los cajeados necesarios para realizar la traba en hiladas alternas.
3. Levantamiento de la segunda fábrica, trabándola a la primera fábrica.

Figura 81. Unión mediante traba en “T” sobre una fábrica ya ejecutada.
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Unión en “T” de una fábrica a otra fábrica dejando las aberturas necesarias.

Para realizar el encuentro en “T”, se seguirán los siguientes pasos:
1. Levantamiento de la primera fábrica, dejando las aberturas necesarias para encajar posteriormente

las piezas de la segunda fábrica.
2. Levantamiento de la segunda fábrica, trabándola a la primera fábrica.

Para poder realizar la traba, es necesario romper los machos de las piezas en la zona de unión.

Figura 82. Unión mediante traba en “T” sobre una fábrica sin ejecutar.

Figura 83. Unión mediante traba de dos fábricas de panel prefabricado de cerámica y yeso.

Unión a testa

Este tipo de unión se realiza cuando la fábrica de ladrillo hueco gran formato se une “rígidamente” a una
fábrica de piezas de distinto formato (fábrica de ladrillo hueco de pequeño formato, ladrillo perforado, ladrillo
macizo o bloque cerámico).

En las uniones a testa, es fundamental que el ateste de la fábrica de ladrillo hueco gran formato se
realice colocando el “corte de fábrica” de las piezas en la zona del encuentro, dejando el “corte de guillotina”
de la pieza como junta central de la fábrica.

Asimismo, es importante aplicar abundante pasta de montaje en la testa de las piezas de la zona del en-
cuentro.
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Figura 84. Unión a testa sin anclajes mecánicos.

En las uniones entre fábricas de piezas de distinto formato, debido a su diferente comportamiento
estructural, se pueden producir movimientos diferenciales entre las fábricas que den lugar a la aparición de
microfisuras en el revestimiento en la zona del encuentro. Para evitar la aparición de dichas microfisuras, se
debe incorporar en el revestimiento una banda de refuerzo en la zona de unión entre ambas fábricas. Para su
adecuado funcionamiento, la banda de refuerzo se colocará centrada en el revestimiento, extendiéndose al
menos 25 cm a cada lado de la unión.

Las bandas de refuerzo pueden ser mallas de distintos materiales: fibra de vidrio, metal, etc., siempre y
cuando sean compatibles o estén protegidas frente a los materiales de los revestimientos en los que se sitúen.

Figura 85. Colocación de la banda de refuerzo en una unión a testa.

10.1.2. Unión mediante interposición de banda elástica

Este tipo de unión se realiza cuando un tabique, hoja interior de fachada o medianería acomete a una
pared separadora de una sola hoja Silensis Tipo 1A.

La colocación de banda elástica en el encuentro de una fábrica de ladrillo hueco gran formato con otra
fábrica tiene como objetivo evitar una unión rígida entre ambas fábricas, la cual, en determinados casos,
puede ser muy perjudicial desde el punto de vista acústico.

Tabique

Separadora Silensis Tipo 2B

Corte de
fábrica

Corte de
guillotina

Tabique

Separadora Silensis Tipo 2B
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Una vez levantada la primera fábrica, se pegan las bandas elásticas en la zona del encuentro, empleando
para ello pasta de montaje.

A continuación, se levanta la fábrica de ladrillo hueco gran formato acometiéndola contra las bandas
elásticas y aplicando abundante pasta de montaje en la testa de las piezas de la zona del encuentro.

Figura 86. Unión mediante interposición de banda elástica de un tabique interior de ladrillo hueco gran formato a una pared
separadora Silensis Tipo 1A.

Figura 87. Limpieza de las rebabas de pasta de montaje de las bandas elásticas en vertical.

Tabique

Separadora Silensis Tipo 1A

Una vez levantada la fábrica de ladrillo hueco gran formato, se deberán eliminar los restos de pasta
de montaje que están cubriendo la banda elástica para evitar conexiones rígidas entre la fábrica y la pared
de la cual se quiere desconectar.

Tabique

Separadora Silensis Tipo 1A

MAL

Tabique

Separadora Silensis Tipo 1A

BIEN
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10.2. Encuentro de una fábrica de ladrillo hueco gran formato con un pilar

El encuentro de una fábrica de ladrillo hueco gran formato con un pilar se realizará de un modo u otro
en función del tipo de fábrica que acometa al pilar, es decir, dependiendo de si la fábrica que acomete al pilar
es un tabique interior, una hoja interior de fachada o de medianería, o una pared separadora Silensis.

10.2.1. Encuentro de un tabique interior, hoja interior de fachada o medianería con
un pilar

Se recomienda que los tabiques pasen por delante de los pilares cajeándolos e incorporando entre ambos
un material elástico. De este modo, por un lado, se evita la posible aparición de microfisuras en los
revestimientos como consecuencia de una unión a tope del pilar con el tabique, y por otro, se da continuidad
a posibles canalizaciones.

Figura 88. Pilar revestido cajeándose con ladrillo.

Si no es posible realizar el cajeado del pilar, y se atesta la fábrica contra el pilar, para evitar la aparición
de microfisuras en el revestimiento en la zona del encuentro del tabique con el pilar, se deberá incorporar una
banda de refuerzo centrada en el revestimiento. Para su adecuado funcionamiento, la banda de refuerzo se
colocará centrada en el revestimiento, extendiéndose al menos 25 cm a cada lado de la unión.

Las bandas de refuerzo pueden ser mallas de distintos materiales: fibra de vidrio, metal, etc., siempre y
cuando sean compatibles o estén protegidas frente a los materiales de los revestimientos en los que se sitúen.

Para evitar una unión rígida en este tipo de encuentros con interposición de bandas elásticas es
necesario mantener la desconexión entre los revestimientos de ambas fábricas.

Por este motivo, en ningún caso se deben incorporar bandas de refuerzo en los revestimientos de
dicha unión.

La aplicación y desconexión de los revestimientos se realizará conforme a lo recogido en los
apartados de aplicación del revestimiento de yeso o de ejecución de los alicatados, según corresponda.4
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Figura 89. Encuentro de un tabique con un pilar sin cajeado. Colocación de las bandas de refuerzo.

10.2.2. Encuentro de una pared separadora Silensis con bandas elásticas perimetrales
en alguna de sus hojas y un pilar

Este encuentro se da cuando acomete a un pilar una pared separadora Silensis Tipo 2A, 2B o 1B.

Puede resolverse de dos formas: sin cajear el pilar con ladrillo o cajeándolo. La segunda opción es la más
recomendable porque posibilita la continuidad de las canalizaciones y evita el tener que realizar la desconexión
de los revestimientos.

Encuentro de una pared separadora Silensis con bandas elásticas perimetrales en alguna de sus hojas y un pilar
sin cajeado

Se dispondrán bandas elásticas en la unión de las hojas de ladrillo hueco gran formato y el pilar.

Para evitar una unión rígida en los encuentros de las hojas de ladrillo hueco gran formato con bandas
elásticas perimetrales y el pilar, es necesario mantener la desconexión entre el revestimiento del pilar y el
revestimiento de la fábrica.

Por este motivo, en ningún caso se deben incorporar bandas de refuerzo en los revestimientos de
dicha unión.

La aplicación y desconexión de los revestimientos se realizará conforme a lo recogido en los
apartados de aplicación del revestimiento de yeso o de ejecución de los alicatados, según corresponda.
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Figura 90. Encuentro de una pared separadora Silensis Tipo 2A con un pilar sin cajeado.

Figura 91. Encuentro de una pared separadora Silensis Tipo 2A con un pilar sin cajeado en la que una de las hojas está alineada con el
pilar.

Figura 92. Encuentro de una pared separadora Silensis Tipo 2B con un pilar sin cajeado.

Desconexión
de revestimientos

Desconexión
de revestimientos

Desconexión
de revestimientos
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Encuentro de una pared separadora Silensis con bandas elásticas perimetrales en alguna de sus hojas y un pilar
con cajeado

En las paredes separadoras de 2 ó 3 hojas Silensis (Silensis Tipo 2A, 2B y 1B), las hojas de ladrillo hueco
gran formato deberán acometer contra el pilar colocando banda elástica.

Previamente al cajeado del pilar con ladrillo, se envolverá el pilar con un material elástico. Para ello, se
recomienda emplear el mismo material de banda elástica.

El cajeado de ladrillo llevará bandas elásticas en la base.

Cajear el pilar con ladrillo es más recomendable porque posibilita la continuidad de las canalizaciones y
evita el tener que realizar la desconexión de los revestimientos.

Figura 93. Bandas elásticas en la base del cajeado del ladrillo y material elástico envolviendo el pilar.

Figura 94. Encuentro de una pared separadora Silensis Tipo 2A con un pilar con cajeado.
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Figura 95. Encuentro de una pared separadora Silensis Tipo 2B con un pilar con cajeado.

4
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11. ROZAS Y REBAJES

Las rozas y rebajes se realizan en las fábricas para empotrar las instalaciones.

Para su realización se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
— Se realizará el menor número posible de rozas.
— Las rozas podrán realizarse en vertical y en horizontal, pero nunca en diagonal. Una roza se

considerará vertical cuando tenga una inclinación superior a 70º. 

Figura 96. Ejecución correcta e incorrecta de las rozas.

MALBIEN
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— Las rozas verticales nunca se realizarán con el puntero o el martillo, se realizarán con rozadora eléc-
trica.

Figura 97. Apertura de rozas mediante rozadora eléctrica.

— Siempre que el tamaño de los tubos a empotrar lo permitan, al realizar las rozas verticales se romperá
únicamente uno de los tabiquillos del ladrillo.

— Las rozas horizontales se realizarán, siempre que sea posible, introduciendo los tubos por los alveolos
horizontales de las piezas. Para ello, únicamente será necesario romper la fábrica en la junta vertical
entre pieza y pieza.

Figura 98. Apertura de roza horizontal rompiendo la junta vertical entre pieza y pieza.

— Las rozas horizontales, de ser inevitables, se realizarán en la zona superior de la fábrica para no des-
estabilizarla.
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Figura 99. Roza horizontal correcta (zona superior de la fábrica) e incorrecta (zona inferior de la fábrica).

— Se evitará la realización de rozas verticales en tramos cortos de tabiques.
— Las rozas verticales se alejarán lo máximo posible de los encuentros con otras fábricas, procurando

que esta distancia no sea menor de 25 cm.

Figura 100. Distancia mínima de una roza vertical a un encuentro con otra fábrica.

— Las rozas verticales se alejarán lo máximo posible de los huecos de puertas o ventanas, procurando
que esta distancia no sea menor de 15 cm.

Figura 101. Distancia mínima de una roza vertical a una puerta.
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— Se evitará realizar el “cosido” de las rozas verticales.

Figura 102. Ejecución correcta e incorrecta de rozas verticales.

— Las cajas de empalme tendrán el tamaño adecuado para evitar el tener que romper en exceso la
fábrica al colocar los tubos.

— Cuando las cajas de registro se vayan a situar en las proximidades de las puertas, se debe evitar
colocarlas en la diagonal definida desde el vértice interior de la pieza cortada a pistola y el vértice
opuesto superior de la pieza.

Figura 103. Cajas de registro en las proximidades de puertas.

— En aquellas fábricas que vayan a albergar muchas instalaciones o tubos de mayores dimensiones,
como es el caso de las fábricas de las zonas húmedas (cocinas y baños), se recomienda emplear
fábricas de mayor espesor con el fin de evitar la rotura del tabique en todo su espesor al ejecutar la
roza. El espesor recomendado dependerá de las dimensiones de las instalaciones y del tamaño de los
alveolos de las piezas.

— En aquellas zonas en las que se vaya a revestir la fábrica con yeso, el cierre y sellado de las rozas se
realizará con pasta de remate de pegamento base escayola en una proporción pegamento:yeso de
20:80, dejándolas raseadas con el tabique.

— En las zonas húmedas, cuando el alicatado se vaya a realizar aplicando una capa de regularización de
enfoscado de mortero de cemento, para evitar problemas de adherencia entre el mortero de cemento
y la pasta de remate, se recomienda realizar el sellado de las rozas con mortero de cemento. Cuando
el alicatado se vaya a realizar directamente sobre la fábrica, el sellado de las rozas se podrá realizar
indistintamente con mortero de cemento o con pasta de remate. En este caso, en función del material
empleado para el sellado, se elegirá el adhesivo más adecuado para alicatar.

MALBIEN

BIENMAL
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— En las fábricas que lleven bandas elásticas, se interrumpirá el macizado de las instalaciones en el
encuentro de la fábrica con los forjados inferior y superior para evitar la unión rígida de la fábrica con
los forjados y, así, las transmisiones de ruido.

Figura 104. Interrupción del macizado de las instalaciones en el encuentro de la fábrica con los forjados inferior y superior.

— En los tabiques interiores se evitará la coincidencia de rozas por las dos caras de la misma hoja. La se-
paración mínima entre rozas situadas en las caras opuestas de un tabique será de 20 cm.

Figura 105. Rozas a ambos lados de un tabique interior correctas e incorrectas.
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4
12. COMPROBACIONES DEL TABIQUE PREVIAS 

A LA APLICACIÓN DE LOS REVESTIMIENTOS
Antes de aplicar los revestimientos se deberán realizar las siguientes comprobaciones:
— Se comprobará que el desplome del tabique no sea superior a 10 mm en una altura de planta.
— Se comprobará la planeidad del tabique de modo que no exista en ninguna diagonal dos puntos con

una diferencia superior de 10 mm.
— Se comprobará que se han colocado las bandas elásticas donde corresponda (base, laterales o

perímetro) en función de la solución constructiva de que se trate (tabique, pared separadora, etc.), de
acuerdo con lo indicado en proyecto.

— En aquellos puntos en los que se haya colocado banda elástica, se comprobará que no se hayan
producido conexiones rígidas a través de la pasta de montaje.

— Se comprobará el correcto retacado de las fábricas.
— Se comprobará que no existen restos de pasta de montaje que puedan dificultar la aplicación de los

revestimientos.
— Se comprobará la correcta ejecución y sellado de las rozas.
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13. APLICACIÓN DE LOS REVESTIMIENTOS
En los apartados de aplicación del revestimiento de yeso o de ejecución de los alicatados de este manual

se describe la ejecución de estos revestimientos.

En el caso de que en las separadoras de dos o tres hojas (Silensis Tipo 2A, 2B o 1B) se aplique un
revestimiento interior sobre una hoja con bandas elásticas perimetrales (por ejemplo, un enfoscado de
mortero o un guarnecido de yeso), este se aplicará contra la banda elástica perimetral de la hoja,
garantizándose en todo momento que no se conecta rígidamente la hoja con los elementos de los cuales se
quiere desconectar (forjado superior e inferior, pilares, etc.). Para ello, se recomienda que la banda elástica
tenga un ancho tal que sobresalga hacia el interior de la cámara con respecto a la fábrica el espesor del
revestimiento interior más 1 cm.

Figura 106. Aplicación de un revestimiento intermedio de yeso en una separadora Silensis Tipo 2A.
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El suelo flotante sirve para minimizar las transmisiones de ruido aéreo y de impacto que se
producen a través de los forjados.

El suelo flotante está compuesto de los siguientes elementos:
– Capa elástica o anti-impacto
– Barrera impermeable (si procede)
– Capa rígida

La capa elástica o anti-impacto está compuesta por materiales resilientes, que pueden ser:
– un panel de lana mineral (LM)
– una lámina de poliestireno expandido elastificado (EEPS)
– una lámina de polietileno expandido (PE-E)
– una lámina de polietileno reticulado (PE-R)
– una lámina multicapa (formada por la combinación de varios materiales)
– o cualquier otro con las mismas prestaciones.

Esta capa se apoya directamente sobre la capa de compresión del forjado.

La función de esta capa es evitar que la capa rígida entre en contacto directo con los
elementos verticales (pilares, tabiques, etc.) y el soporte resistente (forjado o losa).

Las prestaciones acústicas de los materiales de capa anti-impacto dependen de su rigidez
dinámicas’ (MN/m3) (característica que mide la capacidad de amortiguación de un producto), y de
su compresibilidad (característica que mide la deformación de un material a lo largo del tiempo
bajo una carga constante). 

Para garantizar el cumplimiento de las exigencias de aislamiento acústico a ruido aéreo y de
impactos del DB HR del CTE, es necesaria la colocación de un suelo flotante que cumpla
simultáneamente los valores de ΔRA (mejora del índice global de reducción acústica, ponderado A,

RECUERDA:

Suelo flotante y solado
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en dBA) y de ΔLw (reducción del nivel global de presión de ruido de impactos, en dB), resultantes
del diseño acústico del edificio.

El material de capa anti-impacto adecuado para el suelo flotante de cada caso dependerá del
diseño acústico del edificio y de las características particulares de la obra.

La barrera impermeable es una película de un material plástico impermeable, como por ejemplo,
un film de polietileno de 0,2 mm de espesor.

La barrera impermeable sirve para evitar el contacto directo entre la capa rígida y la capa
anti-impacto, cuando exista riesgo de que la humedad contenida en la capa rígida pueda deteriorar
el material anti-impacto, o incluso pueda penetrar hasta el forjado. Por ello, la barrera impermeable
será necesaria cuando:

– la capa rígida contenga humedad (como es el caso de capa rígida de mortero)
– la capa anti-impacto sea porosa (como es el caso de las capas anti-impacto de paneles de

LM)
– la capa anti-impacto esté formada por planchas y las juntas entre las planchas no están

selladas (como es el caso de las capas anti-impacto de planchas de EEPS).

La capa rígida puede estar constituida por elementos de obra seca o de obra húmeda, pudiendo
ser:

– Suelo flotante de mortero:
Suelo húmedo formado por una capa de mortero de cemento de al menos 5 cm de espesor.
Suele ser la solución más común.
Si sobre el suelo flotante se van a apoyar cargas lineales, como tabiques, en función de
las características del material de capa anti-impacto empleado y de las cargas a las
que vaya a estar sometido el suelo, con el fin de garantizar su buen funcionamiento
acústico y evitar la aparición de patologías, se recomienda la disposición de un mallazo
de reparto, por ejemplo de Ø6 y 15 x 15 cm. Si no se incluye el mallazo, se recomienda
utilizar un mortero con una dosificación rica en cemento. En cualquier caso, se recomienda
consultar siempre las recomendaciones del fabricante. 
Requiere un acabado final del suelo (gres, terrazo, tarima, etc.).

– Suelo flotante de yeso laminado: 
Suelo seco formado por varias placas de yeso laminado. 
Requiere un acabado final del suelo (gres, terrazo, tarima, etc.).

– Suelo flotante de tarima de madera: 
Suelo seco formado por una tarima de madera que constituye el acabado final del suelo.

5
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Figura 107. Tipos de suelos flotantes.
SR: Soporte resistente: forjado o losa. 
AR: Material aislante a ruido de impactos: lana mineral (LM), poliestireno expandido elastificado (EEPS), polietileno expandido

(PE-E) o reticulado (PE-R).
BI: Barrera impermeable (necesaria cuando el AR sea LM o EPPS). 
M: Capa niveladora de mortero de cemento. 
AC: Acabado del suelo: gres, terrazo, madera, etc. 
YL: Placa de yeso laminado.

Para garantizar el buen funcionamiento acústico del suelo flotante debe garantizarse su
flotabilidad, evitándose cualquier contacto rígido entre la capa rígida y el resto de elementos es-
tructurales del edificio (forjado, fábricas, pilares, etc.) que pueda suponer un puente acústico.

Para el cumplimiento de las exigencias de aislamiento acústico a ruido aéreo y ruido de impacto
establecidas por el DB HR del CTE, es necesario interrumpir el suelo flotante entre por ejemplo:

– Dos viviendas.
– Una vivienda y la zona común.
– Una vivienda y un recinto de instalaciones o de actividad.

Figura 108. Necesidad de interrumpir el suelo flotante entre unidades de uso diferentes.

M

AC

BI

SR

AR

SR

AR
YL
YL
AC

AC

SR

AR

Suelo flotante de mortero de cemento. Suelo flotante de yeso laminado. Suelo flotante de tarima de madera.

Ejecución CORRECTA: suelo flotante discontinuo entre
viviendas. Interrupción de la transmisión del ruido a través
del suelo flotante al llegar a la pared separadora.

Ejecución INCORRECTA: suelo flotante continuo entre
viviendas. Transmisión del ruido a través del suelo flotante.
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Figura 108 bis. Necesidad de interrumpir el suelo flotante entre unidades de uso diferentes.

Por otro lado, el arranque de las fábricas, de acuerdo con lo especificado en el capítulo 
2. Nuevo diseño de la tabiquería cerámica para el cumplimiento del Código Técnico de la Edificación
de este manual, podrá hacerse sobre el forjado o sobre el suelo flotante, y con o sin banda
elástica en la base.

De este modo se podrían dar los siguientes tipos de encuentros de las fábricas con el forjado
inferior:

VIVIENDA 3
PLANTA 2ª

VIVIENDA 1
PLANTA 1ª

VIVIENDA 4
PLANTA 2ª

VIVIENDA 2
PLANTA 1ª

Ejecución CORRECTA de un suelo flotante en un edificio: suelo flotante discontinuo entre viviendas.

Ejecución INCORRECTA de un suelo flotante en un edificio: suelo flotante continuo entre viviendas.

VIVIENDA 3
PLANTA 2ª

VIVIENDA 1
PLANTA 1ª

VIVIENDA 4
PLANTA 2ª

VIVIENDA 2
PLANTA 1ª

Si bien en determinados casos puede no ser obligatoria la colocación de bandas elásticas
en el arranque de los tabiques y hojas interiores de fachada, dado que la colocación de las
mismas mejora el aislamiento acústico en vertical, siempre es recomendable su colocación.

5
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Figura 109. Tipos de arranque de los tabiques interiores.

Figura 110. Arranque de una Separadora Silensis Tipo 1A sobre el forjado.

Figura 111. Tipos de arranque de una separadora Silensis Tipo 2A.

Tabique interior con banda
elástica en la base que
arranca sobre el suelo
flotante.

Tabique interior sin banda
elástica en la base que
arranca sobre el suelo
flotante.

Tabique interior con banda
elástica en la base que
arranca sobre el forjado.

Tabique interior sin banda
elástica en la base que
arranca sobre el forjado.

Separadora Silensis Tipo 2A que arranca sobre el suelo
flotante.

Separadora Silensis Tipo 2A que arranca sobre el forjado.
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Figura 112. Tipos de arranque de las hojas interiores de fachada.

A modo de ejemplo, en un edificio con exigencia de aislamiento acústico en vertical y paredes
separadoras Silensis Tipo 2A, se podrían dar los siguientes casos de montaje del suelo flotante y
de la tabiquería:

Figura 113. Posibles montajes del suelo flotante en un edificio con exigencia de aislamiento acústico en vertical y paredes
 separadoras Silensis Tipo 2A.

Hoja interior de fachada que arranca
sobre suelo flotante con banda elástica
en la base.

Hoja interior de fachada que arranca
sobre el suelo flotante sin banda elástica
en la base.

Hoja interior de fachada que arranca sobre
el forjado con banda elástica en la base.

VIVIENDA 3
PLANTA 2ª

VIVIENDA 1
PLANTA 1ª

VIVIENDA 4
PLANTA 2ª

VIVIENDA 2
PLANTA 1ª

Paredes separadoras y tabiques interiores montados sobre el suelo flotante. Interrupción del suelo flotante en la cámara de
la pared separadora.
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5

Figura 113 bis. Posibles montajes del suelo flotante en un edificio con exigencia de aislamiento acústico en vertical y paredes
 separadoras Silensis Tipo 2A.

VIVIENDA 3
PLANTA 2ª

VIVIENDA 1
PLANTA 1ª

VIVIENDA 4
PLANTA 2ª

VIVIENDA 2
PLANTA 1ª

Paredes separadoras montadas sobre forjado y tabiques interiores con banda elástica en la base montados sobre forjado. In-
terrupción del suelo flotante en el encuentro con los tabiques interiores y las paredes separadoras.

VIVIENDA 3
PLANTA 2ª

VIVIENDA 1
PLANTA 1ª

VIVIENDA 4
PLANTA 2ª

VIVIENDA 2
PLANTA 1ª

Paredes separadoras montadas sobre forjado, y tabiques interiores montados sobre suelo flotante. Interrupción del suelo
flotante en el encuentro con la pared separadora. 
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1. DESCONEXIÓN DE LOS REVESTIMIENTOS 
DE YESO EN LAS PAREDES CON BANDAS
ELÁSTICAS

En el caso de haberse dispuesto una banda elástica en el encuentro de una fábrica con otro
elemento constructivo, el revestimiento de la fábrica debe desconectarse del revestimiento del
otro elemento constructivo para evitar la unión rígida. Por este motivo, en ningún caso se deben
incorporar mallas de refuerzo en los revestimientos de dicha unión.

Ejemplos de encuentros en los cuales sería necesario realizar la desconexión de los reves-
timientos:

1) Encuentro de las hojas de ladrillo hueco con bandas elásticas perimetrales de las se-
paradoras Silensis de doble hoja (Tipo 2A y 2B), o de triple hoja (Tipo 1B), con todos
los elementos de flanco a los que acometen (forjado superior, forjado inferior, pilares,
etc.).

Dicha desconexión se realiza para evitar la formación del puente acústico estructural.

Es importante destacar que en el caso de las paredes separadoras Silensis Tipo 2B, para
evitar la formación del puente acústico estructural, sólo es necesario desconectar los yesos en la
hoja ligera de ladrillo hueco con bandas elásticas perimetrales. En la hoja pesada sin banda elástica
no hay que realizar dicha desconexión.

6
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Figura 114. Ejecución correcta/incorrecta de la desconexión de los revestimientos de yeso en el encuentro de una pared
separadora de doble hoja Silensis Tipo 2A con el forjado superior.

Figura 115. Ejecución correcta/incorrecta de la desconexión de los revestimientos de yeso en el encuentro de una pared
separadora de doble hoja Silensis Tipo 2A con el forjado inferior.

Figura 116. Ejecución correcta/incorrecta de la desconexión de los revestimientos de yeso en el encuentro de una pared
separadora de doble hoja Silensis Tipo 2B con el forjado superior.

BIEN MAL

Desconectando el revestimiento de la pared
separadora del revestimiento del forjado superior.

Sin desconectar el revestimiento de la pared
separadora del revestimiento del forjado superior.

BIEN BIEN MAL
Revestimiento aplicado contra la banda
elástica de la base.

Revestimiento aplicado hasta unos
centímetros por encima de la banda
elástica de la base.

Revestimiento aplicado conectando la
pared separadora con el forjado inferior.

BIEN MAL

Sin desconectar el revestimiento de la
hoja ligera de la pared separadora del
revestimiento del forjado superior.

Desconectando el revestimiento de la
hoja ligera de la pared separadora del
revestimiento del forjado superior.
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Figura 117. Ejecución correcta/incorrecta de la desconexión de los revestimientos de yeso en el encuentro de una pared
separadora de doble hoja Silensis Tipo 2B con el forjado inferior.

Figura 118. Ejecución correcta/incorrecta de la desconexión de los revestimientos de yeso en el encuentro de una pared
separadora de triple hoja Silensis Tipo 1B con el forjado superior.

Figura 119. Ejecución correcta/incorrecta de la desconexión de los revestimientos de yeso en el encuentro de una pared
separadora de triple hoja Silensis Tipo 1B con el forjado inferior.

BIEN BIEN MAL
Revestimiento aplicado contra la banda
elástica de la base.

Revestimiento aplicado hasta unos
centímetros por encima de la banda
elástica de la base.

Revestimiento aplicado conectando la
hoja ligera de la pared separadora con el
forjado inferior. 

BIEN MAL

Desconectando el revestimiento de la
pared separadora del revestimiento del
forjado superior.

Sin desconectar el revestimiento de la
pared separadora del revestimiento del
forjado superior.

BIEN BIEN MAL
Revestimiento aplicado contra la banda
elástica de la base.

Revestimiento aplicado hasta unos cen-
tímetros por encima de la banda elástica
de la base.

Revestimiento aplicado conectando la pa-
red separadora con el forjado inferior.

6. Aplicación del revestimiento de yeso
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2) Encuentro de tabiques interiores y hojas interiores de fachada o medianería con una
pared separadora Silensis Tipo 1A cuando se coloque banda elástica en vertical.

Dicha desconexión se realiza para atenuar la transmisión de ruido a través de los tabiques y
hojas interiores de la fachada.

Figura 120. Ejecución correcta/incorrecta de la desconexión de los revestimientos de yeso en el encuentro de una pared
separadora de una hoja Silensis Tipo 1A con los tabiques interiores.

Figura 121. Ejecución correcta/incorrecta de la desconexión de los revestimientos de yeso en el encuentro de una pared
separadora de una sola hoja Silensis Tipo 1A con las hojas interiores de fachada o medianería.

Además de estos encuentros, puede haber otros casos en los que sea necesario realizar la
desconexión de los revestimientos.

Sin desconectar el revestimiento de la pared
separadora del revestimiento de la tabiquería
interior.

Desconectando el revestimiento de la pared
separadora del revestimiento de la tabiquería
interior.

Desconectando el revestimiento de la pared
separadora del revestimiento de la hoja interior de
la fachada.

Sin desconectar el revestimiento de la pared
separadora del revestimiento de la hoja interior de
la fachada.
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1.1. Ejecución de la desconexión de los revestimientos en la base de las paredes

En las paredes con bandas elásticas en la base, dependiendo de si el arranque de la fábrica se realiza sobre
el forjado inferior o sobre el solado, el revestimiento de yeso se aplicará de un modo u otro. De este modo:

– Si la fábrica arranca sobre el forjado, para asegurarnos la correcta desconexión del yeso, dado que
posteriormente se ejecutará el suelo flotante y se colocará el solado, se recomienda aplicar el
revestimiento hasta unos centímetros por encima del forjado inferior. Para ello, se puede sacar una
maestra a 2-3 cm del forjado inferior.

– Si la fábrica arranca sobre el suelo flotante, se recomienda aplicar el yeso hasta la banda elástica.

Figura 122. Desconexión de los revestimientos de yeso en la base de los tabiques interiores con bandas elásticas.

Figura 123. Desconexión de los revestimientos de yeso en la base de las paredes separadoras Silensis con bandas elásticas.

1.2. Ejecución de la desconexión de los revestimientos en la cima y/o en los laterales
de las paredes y remate de la junta mediante colocación de banda de papel

La desconexión se podrá realizar siguiendo dos procedimientos:
– Realizando un corte con la llana.
– Manteniendo la desconexión durante su aplicación mediante la banda elástica.

A continuación se describen ambos procedimientos.

Aplicación del yeso en un tabique interior con
arranque sobre el forjado inferior. Maestra a 2-3
cm del forjado inferior.

Aplicación del yeso en un tabique interior con
arranque sobre el suelo flotante. Aplicación del
yeso hasta la banda elástica.

Aplicación del yeso en una pared separadora Silensis Tipo
2A con arranque sobre el forjado inferior. Maestra a 2-3
cm del forjado inferior.

Aplicación del yeso en una pared separadora Silensis Tipo
2A con arranque sobre el suelo flotante. Aplicación del
yeso hasta la banda elástica.

6
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1.2.1. Realización de un corte con la llana

Una vez aplicado el revestimiento de yeso de la pared y el revestimiento de yeso del elemento
constructivo entre los cuales se ha colocado una banda elástica, apoyando la llana en la pared, se realiza un
corte en el yeso hasta alcanzar la banda elástica.

La banda elástica deberá ser lo suficientemente ancha para que sobresalga sobre el tendido de yeso de
la fábrica perpendicular a ella.

Para garantizar la correcta ejecución de la desconexión de los revestimientos, debemos asegurarnos de
que se ha alcanzado la banda elástica al realizar el corte. La rotura de la banda elástica al realizar el corte no
afecta al buen funcionamiento acústico del sistema.

Una vez realizado el corte, se rematará colocando una banda de papel. Para la colocación de la banda de
papel, se aplicará pasta de juntas a ambos lados del corte, evitando en todo momento que dicha pasta penetre
en el mismo produciendo una conexión rígida entre ambos revestimientos.

Una vez colocada la banda de papel, la pared quedará lista para la aplicación de la pintura.

Ejemplos de desconexión de los revestimientos mediante corte con la llana

n Desconexión de los revestimientos en el encuentro de una pared separadora Silensis Tipo 2A con
el forjado superior.

Figura 124. Desconexión de los revestimientos en el encuentro de la pared separadora Silensis Tipo 2A con el forjado superior,
mediante la  realización de un corte con la llana hasta alcanzar la banda elástica una vez aplicados ambos revestimientos.

Figura 125. Ejecución correcta/incorrecta de la realización del corte para la desconexión de los revestimientos.

BIEN MAL MAL

El revestimiento de la pared está
desconectado del revestimiento del
forjado superior.

El revestimiento de la pared conecta con
el forjado superior.

El revestimiento del forjado superior
conecta con la pared.
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Figura 126. Remate con la banda de papel.

n Desconexión de los revestimientos de yeso en el encuentro de una pared separadora de una sola
hoja Silensis Tipo 1A con los tabiques y hojas interiores de fachada o medianería.

Figura 127. Desconexión de los revestimientos de yeso en el encuentro de una pared separadora Silensis Tipo 1A con un tabique
interior mediante la realización de un corte con la llana hasta alcanzar la banda elástica una vez aplicados ambos revestimientos.

Figura 128. Ejecución correcta/incorrecta de la realización del corte para la desconexión de los revestimientos.

Figura 129. Remate de la junta colocando una banda de papel.

Además de la llana, existen en el mercado otras herramientas para la realización del corte.

BIEN

24

BIEN MAL MAL

El revestimiento del tabique está
desconectado del revestimiento de la
pared separadora Silensis Tipo 1A.

El revestimiento del tabique conecta con
la pared separadora Silensis Tipo 1A.

El revestimiento de la pared separadora
Silensis Tipo 1A conecta con el tabique.
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Figura 130. Ejemplo de la desconexión de los revestimientos de yeso mediante la realización de un corte con una herramienta paletín
en esquina hasta alcanzar la banda elástica una vez aplicados ambos revestimientos.

1.2.2. Mantenimiento de la desconexión de los revestimientos durante su aplicación

Se mantiene la desconexión del revestimiento de yeso de la fábrica y del elemento constructivo, entre los cuales
se ha colocado una banda elástica, durante todo el proceso de aplicación de los mismos.

La banda elástica deberá ser lo suficientemente ancha para que sobresalga sobre el tendido de yeso de
la fábrica perpendicular a ella.

Una vez aplicados ambos revestimientos de yeso, se rematará la junta colocando una banda de papel.
Para la colocación de la banda de papel, se aplicará pasta de juntas a ambos lados de la junta, evitando en
todo momento realizar una conexión rígida entre ambos revestimientos.

Una vez colocada la banda de papel, la pared quedará lista para la aplicación de la pintura.

Ejemplos de desconexión de los revestimientos manteniendo la desconexión durante su aplicación

n Desconexión de los revestimientos en el encuentro de una pared separadora Silensis Tipo 2A con
el forjado superior.

21c 21b

24b

Herramienta para el corte del yeso. Desconexión de los revestimientos en el
encuentro de la pared separadora Silensis
Tipo 2A con el forjado superior.

Desconexión de los revestimientos en el
encuentro de una pared separadora Silensis
Tipo 1A con un tabique.

Figura 131. Aplicación de los revestimientos
manteniendo la desconexión.

Figura 132. Remate con la banda de papel.
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n Desconexión de los revestimientos de yeso en el encuentro de una pared separadora de una sola
hoja Silensis Tipo 1A con los tabiques y hojas interiores de fachada o medianería.

1.3. Realización de maestras en los encuentros con bandas elásticas

En el caso de que el revestimiento de yeso que se aplique sea maestrado o semimaestreado, para sacar
las maestras en los encuentros en los que se haya dispuesto una banda elástica, será necesario realizar dos
maestras, una a cada lado de la junta.

Figura 135. Maestras en el encuentro de la pared separadora Silensis Tipo 2A con el forjado superior.

Figura 136. Maestras en el encuentro de la pared separadora Silensis Tipo 1A con un tabique interior.

Figura 133. Aplicación de los revestimientos
manteniendo la desconexión.

Figura 134. Remate con la banda de papel.

Maestras

La banda elástica sobresale al menos 
3 cm hacia el exterior de la pared.

Ejecución de una maestra en el forjado
superior y en la pared separadora.

Colocación de la banda de papel.

Maestras

Maestras

La banda elástica sobresale hacia el exterior
del tabique al menos 1 cm con respecto a la
fábrica revestida.

Ejecución de una maestra en la pared sepa-
radora y en el tabique.

Colocación de la banda de papel.

6

ABRIL 2012



REGLAS DE EJECUCIÓN SILENSIS DE LAS FÁBRICAS DE LADRILLO HUECO GRAN FORMATO Y PANEL PREFABRICADO DE CERÁMICA Y YESO

94

1.4. Colocación de molduras

En el caso de colocar molduras, éstas se deben colocar pegadas sólo al techo o sólo a la pared, y siempre
después de haber colocado la tira de papel rematando la junta.

Figura 137. Colocación correcta/incorrecta de una moldura en el encuentro de la pared separadora Silensis Tipo 2A con el forjado 
superior.

BIEN BIEN MAL

Moldura fijada sólo al techo. Moldura fijada sólo a la pared. Moldura fijada simultáneamente al techo y
a la pared.
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2. TERMINACIÓN DE LA PARED: 
APLICACIÓN DE LA PINTURA

Una vez colocada la banda de papel, se aplicará sobre la misma una fina película de pasta de juntas para
poder aplicar la pintura sobre ella.

El pintor, previamente a la aplicación de la pintura, preparará la pared. La preparación de la superficie es
fundamental para un buen acabado final. La pared debe estar perfectamente lijada, limpia, seca y exenta de
polvo para aplicar la pintura.

Una vez preparada la pared, se empezará a pintar con brocha los ángulos y zonas adyacentes de marcos,
puertas, rodapiés, etc. A continuación, se pintará el techo con rodillo repartiendo uniformemente la pintura, y
después se continuará pintando las paredes. Se aplicarán varias manos de pintura, dejando secar completamente
la pared entre mano y mano.

Una vez aplicada la pintura, no se aprecia nada la banda de papel,  obteniéndose un acabado perfecto.
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1. DESCONEXIÓN DEL ALICATADO EN LA ZONA
DE LAS BANDAS ELÁSTICAS

En el caso de haberse dispuesto una banda elástica en el encuentro de una fábrica con otro elemento
constructivo, el revestimiento de la fábrica debe desconectarse del revestimiento del otro elemento
constructivo, evitando la unión rígida.

Esto implica que en aquellas paredes alicatadas que acometen a otro elemento constructivo
interponiendo banda elástica, ninguna de las capas que conforman el alicatado de la pared (mortero de
cemento y baldosa cerámica, en el caso de los alicatados en capa gruesa, y capa de regularización, capa
fina y baldosa cerámica, en el caso de los alicatados en capa fina) debe estar conectada rígidamente al
elemento constructivo del cual se pretende desconectar mediante la colocación de dicha banda elástica.

Ejemplos de encuentros en los cuales sería necesario realizar la desconexión:

1. Encuentro de las hojas de ladrillo hueco con bandas elásticas perimetrales de las paredes
separadoras Silensis de doble hoja (Tipo 2A y 2B), o de triple hoja (Tipo 1B), con todos los elementos de
flanco a los que acometen.

Para evitar la formación del puente acústico estructural, hay que evitar el contacto del alicatado de
las hojas de ladrillo hueco con bandas elásticas perimetrales de las paredes separadoras Silensis, con el
forjado superior e inferior.

En el caso de las paredes separadoras Silensis Tipo 2B, para evitar la formación del puente acústico
estructural, sólo habrá que desconectar el alicatado de la hoja ligera de ladrillo hueco con bandas
elásticas perimetrales. En la hoja pesada sin banda elástica no hay que realizar dicha desconexión.
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Figura 138. Desconexión del alicatado en el encuentro de una separadora de doble hoja Silensis Tipo 2A con el forjado superior.

Figura 139. Desconexión del alicatado en el encuentro de una separadora de doble hoja Silensis Tipo 2A con el forjado inferior. 

Figura 140. Desconexión del alicatado en el encuentro de una separadora de doble hoja Silensis Tipo 2A con una separadora
de una sola hoja Silensis Tipo 1A.
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Figura 141. Desconexión del alicatado en el encuentro de la hoja ligera con bandas elásticas de una separadora de doble hoja
Silensis Tipo 2B con el forjado superior.

Figura 142. Desconexión del alicatado en el encuentro de la hoja ligera con bandas elásticas de una separadora de doble hoja
Silensis Tipo 2B con el forjado inferior. 

Figura 143. Desconexión del alicatado en el encuentro de la hoja ligera con bandas elásticas de una separadora de doble hoja
Silensis Tipo 2B con una separadora de una sola hoja Silensis Tipo 1A. 
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Figura 144. Desconexión del alicatado en el encuentro de una separadora de triple hoja Silensis Tipo 1B con el forjado superior.

Figura 145. Desconexión del alicatado en el encuentro de una separadora de triple hoja Silensis Tipo 1B con el forjado inferior.

Figura 146. Desconexión del alicatado en el encuentro de una separadora de triple hoja Silensis Tipo 1B con una separadora
de una sola hoja Silensis Tipo 1A.
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2. Encuentro de tabiques y hojas interiores de fachada o medianería con una separadora
Silensis Tipo 1A cuando se coloque banda elástica en vertical.

Para garantizar el buen funcionamiento acústico de la banda elástica colocada entre ambos
elementos constructivos, será necesario desconectar el alicatado de la pared separadora del
alicatado de los tabiques y hojas interiores de fachada o medianería que acometen a la misma.

Figura 147. Ejecución correcta e incorrecta de los alicatados en el encuentro de una pared separadora Silensis Tipo 1A con los
tabiques interiores.

Es importante recordar que en el encuentro de los tabiques y las hojas interiores de fachada
o medianería con una separadora de dos hojas, Silensis Tipo 2A o Tipo 2B, o de tres hojas, Silensis
Tipo 1B, al no colocarse bandas elásticas, sino realizarse uniones rígidas mediante traba o a
testa, no hay que desconectar los revestimientos.

Figura 148. Ejecución correcta de los alicatados en el encuentro de una pared separadora Silensis Tipo 2A, 2B y 1B con los ta-
biques interiores.

1- Capa de regularización 15mm
2- Capa fina 5mm
3- Alicatado
4- Cordón masilla elástica

SEPARADORA SILENSIS TIPO 1A

1
2 4

3

BIEN BIEN

1- Capa de regularización 15mm
2- Capa fina 5mm
3- Alicatado
4- Masilla juntas

SEPARADORA SILENSIS TIPO 1A

1
2 4

3

MAL MAL

Ejecución correcta: desconectando los alicatados de la
pared separadora Silensis Tipo 1A y la tabiquería interior.

Ejecución incorrecta: sin desconectar los alicatados de la
pared separadora Silensis Tipo 1A y la tabiquería interior.

1- Capa de regularización 15mm
2- Capa fina 5mm
3- Alicatado
4- Masilla juntas

SEPARADORA SILENSIS TIPO 2A

1
2 4

3

BIEN BIEN

1- Capa de regularización 15mm
2- Capa fina 5mm
3- Alicatado
4- Masilla juntas

SEPARADORA SILENSIS TIPO 2B

1
2 4

3

BIEN BIEN

Ejecución correcta: sin desconectar los alicatados de la
pared separadora Silensis Tipo 2A y la tabiquería interior.

Ejecución correcta: sin desconectar los alicatados de la
pared separadora Silensis Tipo 2B y la tabiquería interior.
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Figura 148 bis. Ejecución correcta de los alicatados en el encuentro de una pared separadora Silensis Tipo 2A, 2B y 1B con los
tabiques interiores.

Además de los encuentros anteriormente citados, puede haber otros casos en los que sea
necesario realizar la desconexión de los revestimientos.

Ejemplos de ejecución de la desconexión de los alicatados:

1. Desconexión del alicatado en el encuentro de una separadora de doble hoja Silensis Tipo 2A con una
separadora de una sola hoja Silensis Tipo 1A.

1.1. Ejecución del alicatado en capa fina

1. Aplicación de la capa de regularización en la separadora Silensis Tipo 1A hasta la banda elástica.
2. Aplicación de la capa de regularización en la separadora Silensis Tipo 2A hasta la banda elástica.
3. Aplicación del material de agarre en capa fina y colocación de las baldosas cerámicas en la

separadora Silensis 2A.
4. Aplicación del material de agarre en capa fina y colocación de las baldosas cerámicas en la separadora Silensis

1A sin conectar con el alicatado de la separadora Silensis 2A, dejando una junta entre ambos alicatados.
5. Relleno de la junta entre ambos alicatados aplicando una masilla elástica.

1- Capa de regularización 15mm
2- Capa fina 5mm
3- Alicatado
4- Masilla juntas

SEPARADORA SILENSIS TIPO 1B

1
2 4

3

BIEN BIEN

Ejecución correcta: sin desconectar los alicatados de la pared
separadora Silensis Tipo 1B y la tabiquería interior.

A continuación, se recoge una descripción del proceso de ejecución del alicatado en función de que
se realice en capa fina o capa gruesa, manteniendo la desconexión en aquellos encuentros en los que 
se hayan colocado bandas elásticas.

Aunque en este manual se indique un proceso de ejecución determinado, existen otros procedimientos
igualmente válidos para realizar dicha desconexión (empleo de un junquillo, corte con la llana, etc.).
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Figura 149. Proceso de ejecución de la desconexión de los alicatados en el encuentro de una separadora de doble hoja Silensis Tipo 2A
con una separadora de una sola hoja Silensis Tipo 1A.

1- Maestra + Capa de regularización en Silensis 1A
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SEPARADORA SILENSIS TIPO 1A

SE
PA

RA
DO

RA
 S

IL
EN

SI
S 

TI
PO

 2
A

SEPARADORA SILENSIS TIPO 1A

SE
PA

RA
DO

RA
 S

IL
EN

SI
S 

TI
PO

 2
A

5- Sellado con masilla elástica

Masilla
elástica

7

ABRIL 2012



REGLAS DE EJECUCIÓN SILENSIS DE LAS FÁBRICAS DE LADRILLO HUECO GRAN FORMATO Y PANEL PREFABRICADO DE CERÁMICA Y YESO

104

1.2. Ejecución del alicatado en capa gruesa

1. Colocación mediante capa gruesa de las baldosas cerámicas de ambas paredes sin conectar, dejando
una junta entre ambos alicatados.

2. Relleno de la junta entre ambos alicatados aplicando una masilla elástica.

Figura 150. Proceso de ejecución de la desconexión de los alicatados en el encuentro de una separadora de doble hoja Silensis Tipo 2A
con una separadora de una sola hoja Silensis Tipo 1A.

2. Desconexión de los alicatados en el encuentro de una separadora Silensis Tipo 1A con los tabiques y hojas
interiores de fachada y medianería.

2.1. Ejecución del alicatado en capa fina

1. Aplicación de la capa de regularización en la separadora Silensis Tipo 1A hasta la banda elástica.
2. Aplicación de la capa de regularización en el tabique hasta la banda elástica.
3. Aplicación del material de agarre en capa fina y colocación de las baldosas cerámicas en el tabique.
4. Aplicación del material de agarre en capa fina y colocación de las baldosas cerámicas en la

separadora Silensis 1A sin conectar con el alicatado del tabique, dejando una junta entre ambos ali-
catados.

5. Relleno de la junta entre ambos alicatados aplicando una masilla elástica.

Figura 151. Proceso de ejecución de la desconexión de los alicatados en el encuentro de una separadora Silensis Tipo 1A 
con los tabiques.

1- Colocación de baldosas con esquina abierta
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2- Sellado de junta con masilla elástica

Masilla
elástica

SEPARADORA SILENSIS TIPO 1A

1- Maestra + Capa de regularización en Silensis 1A

SEPARADORA SILENSIS TIPO 1A

2- Capa de regularización en tabique
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Figura 151 bis. Proceso de ejecución de la desconexión de los alicatados en el encuentro de una separadora Silensis Tipo 1A 
con los tabiques.

2.2. Ejecución del alicatado en capa gruesa

1. Colocación mediante capa gruesa de las baldosas cerámicas en el tabique interior y en la pared
separadora sin conectarlas, dejando una junta entre ambos alicatados.

2. Relleno de la junta entre ambos alicatados aplicando una masilla elástica.

Figura 152. Proceso de ejecución de la desconexión de los alicatados en el encuentro de una separadora Silensis Tipo 1A 
con los tabiques.

SEPARADORA SILENSIS TIPO 1A

3- Capa fina + Alicatado en tabique 4- Capa fina + Alicatado en Silensis 1A

SEPARADORA SILENSIS TIPO 1A

5- Sellado con masilla elástica

SEPARADORA SILENSIS TIPO 1A

Masilla
elástica

1- Colocación de baldosas sin conectar

SEPARADORA SILENSIS TIPO 1A

2- Sellado de junta con masilla elástica

SEPARADORA SILENSIS TIPO 1A

Masilla
elástica
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3. Desconexión de los alicatados en el encuentro de una separadora Silensis Tipo 2A con un pilar sin cajeado de
ladrillo.

Figura 153. Alicatado en el encuentro de una pared separadora Silensis Tipo 2A con un pilar sin cajeado de ladrillo.
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